TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Manualna jednoslozkova PU pena

* Lepiacia pena

* Pripraveny na pouzitie

* Vynikajlca prilnavost na takmer vSetky stavebné materidly
*  Vysoka vodoodolnost.

* Nizka nasledna expanzia a expanzny tlak.

* Lepené Casti su zatazitelné po + 2 hodinach.

APLIKACIE

* Lepenie l'ahkych izola¢nych panelov na baze polystyrénu (XPS, EPS) a polyuretanu (l'ahky
PUR a l'ahky PIR) v interiérovych aplikacidch (pred lepenim otestujte prifnavost).

* Lepenie stenovych panelov v interiérovych aplikacidch, ako si MDF, sadrokarténové
dosky, sadrovinité dosky (gypsokartén), kompozitné dosky a OSB dosky.

* Lepenie pérobeténovych blokov pre nenosnl vnitornd stenu.

* Vyplhovanie skar a dutin medzi izolatnymi doskami (ak st chrédnené pred UV ziarenim).

* Lepenie parapetov.

Charakter produktu Polyuretdnovy prepolymer
PocCet komponentov 1
Smerna pevnost (N/mm?) 0,047 (hribka peny 8 mm - EOTA TR046-ETICS)

Tahové pevnost EPS na beténe pri 23°C (N/mm?)| 0,12 (hribka peny 8 mm - EOTA TR046-ETICS)

Lepenie izola¢nych panelov a stennych panelov pri @ 30 mm pasik (kde
po stlaceni panelu je pokrytych 40% povrchu panelu): £ 8 - 12 m2,
Lepenie stavebnych blokov z pérobeténu pre nenosnd vnitornd stenu pri
@ 30 mm pasik: az 12 m? steny.

Lepiaca schopnost

Teplota spracovania -5°C - +30°C

Teplotna odolnost -50°C - +90°C

Systém vytvrdzovania Reakcia vplyvom vlhkosti
Zdanitelny po +2h

Teplota produktu pri aplikdcii +5°C - +25°C (optimalne pri 20°C)
Bez lepenia: TM 1014 (min.) 5-10

Tepelna vodivost: EN 12667, TM 1020 (W/mK) | 0.034

Trieda reakcie na ohef DIN4102-1 B2

Trvanlivost neporuseného produktu 15 mesiacov

Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom
mieste pri teplote +5°C az +30°C.

BALENIE A FARBA

12 x kanister 750ML/box - 672 jednotky/paleta
Oranzova

Skladovacie podmienky

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovsich idajov z laboratéria. Technické charakteristiky je mozné prisposobit alebo zmenit. Nie je to vyerpévajlce. Pred pouZitim je
potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."
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NAVOD NA POUZITIE

priprava

* Pouzivajte rukavice a ochranné okuliare.
* Pocas aplikacie a tuhnutia je dblezitd dobra ventilacia.
* Na kazdom povrchu sa odporuca predchadzajlce testovanie.

* Ochladené nadoby zohrejte vlaznou vodou. Nesmu sa zahriat nad +30 °C. Prili$ hortice nddoby ochladte vo
vode. Nadobou obcas zatraste, aby ste rychlejsie dosiahli pozadovanu teplotu.

+ Skontrolujte, ¢i ma povrch dostato¢ni nosnost. Skontrolujte prilnavost existujdcich naterov. Vrstvy alebo
uvolnené Casti, ktoré nie st nosné, musia byt odstranené. Praskové povrchy vopred oSetrite vhodnym
fixacnym prostriedkom.

*  Povrchy musia byt zbavené prachu a mastnoty. Povrchy vzdy vopred navihcite, pretoze pena sa vplyvom
vlhkosti roztahuje.

* Na&dobu s penou silno pretrepte aspon 20-krat.
*  Pri pripajani adaptéra (slamky) k ventilu drzte plechovku vo zvislej polohe.

Pouzit
* Podrzte plechovku hore dnom, aby ste vystriekali penu.
* V pripade hlbokych Skar nanasajte v niekolkych vrstvach a medzi jednotlivymi vrstvami navihcite.

* Pocas aplikacie nadobku pravidelne pretrepavaijte.
*  Po pouziti postavte plechovku s penou do zvislej polohy.

Lepenie izolacnych panelov v systémoch izoldcie vnutornych a vonkajsich stien

* Lepenie vonkajsich fasadnych zateplovacich systémov je povolené len po predchadzajicej Studii a s
predchadzajlcimi znalostami. Pouzité izolacné panely musia byt vhodné na izolaciu vonkajsich stien (pozri
navod vyrobcu izolaCnych panelov).

 Lepiacu penu nandsajte v ryhach s priemerom najmenej 30 mm pozdiZ okrajov panelu (+ 3 aZ 4 cm od okraja)
a v strede v tvare pismena w tak, aby bolo po pritlaceni panelu pokrytych 40 % povrchu.

* Po naneseni lepiacej peny na izolaCny panel pockajte 2 az 3 minuty a potom panel pritlacte k fasade a
presunte ho na miesto.

* Ak je potrebné dodatocné mechanické upevnenie panelov, mechanické upevnenie by sa malo vykonat ihned
po priloZeni izola¢ného panelu k fasade.

* Lepiaca pena je po 5 minUtach bez lepivosti. Ak je lepiaca pena bez lepivosti uz pred aplikaciou panelu na
fasadu, lepiaca pena sa musi naniest znova.

* lzola¢né panely by sa mali ukladat v rade za sebou zdola nahor tak, aby boli podopreté. Izolacné panely by
mali byt v rohoch skosené. Postupujte podla pokynov vyrobcu panelov.

* Pocas vytvrdzovania sa m6ze lepiaca pena trochu rozsirit. Potom panel mierne zatlacte spat.

* Po £ 2 hodinach je lepiaca pena dostatocne vytvrdnutd a mozno pokracovat v praci.

Lepenie stenovych panelov pre vnutorné pouzitie

* Naneste lepidlo v prizkoch s priemerom najmenej 30 mm na okraje panelu. Uprostred panelu naneste lepidlo v
tvare W tak, aby po zatlaeni panelu bolo pokrytych 40 % povrchu.

* Po naneseni lepidla na panel pockajte 2-3 minuty a potom panel pritlacte na podklad a umiestnite ho do
spravnej polohy. Lepidlo nie je lepkavé po 5 minatach. Ak lepidlo prestane byt lepkavé skér, nez je panel
pripevneny na podklad, je potrebné lepidlo znova naniest.

* Panel musi byt podoprety, kym lepidlo Uplne neztvrdne. Po¢as tvrdnutia sa mdze PU lepidlo mierne rozpinat.
Jemne panel zatlacte spat.

* Po priblizne 2 hodinach je lepidlo dostato¢ne vytvrdnuté a mozete pokracovat v praci.

Lepenie konstrukcénych tvarnic z pérobetonu pre nenosné vnutorné steny

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovéich Gdajov z laboratdria. Technické charakteristiky je mozné prispdsobit alebo zmenit. Nie je to vy&erpévajlce. Pred pouzitim je
potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."
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* Parafoam Panelglue 1K je vhodny len na lepenie pérobeténovych blokov pri nenosnych vndtornych stenach s
maximalnou vyskou 3 metre (tj. jedna podlazna vyska). Lepidlo mozno pouzit iba v pripade, ze je zabezpecené
rovnomerné rozlozenie zatazenia medzi blokmi.

* Spodny rad kamerov je potrebné polozit s maltou, aby bol dokonale vyrovnany.

* Na dalSie rady kamenov naneste lepidlo v dvoch pruhoch s priemerom 30 mm rovnobezne s okrajom kamena
(cca 3-4 cm od okraja) na horizontdlny aj vertikalny povrch kamenov. Pred nanesenim lepidla vzdy navlhcite
povrch kamena.

* Pockajte 2-3 minlty a potom kamen naneste. Necakajte dlhSie ako 5 minut.

* Lepidlo, ktoré sa uvolni na stranach, nechajte vytvrdnut a potom odrezte.

* Kazdy rad kamenov musi byt vodorovny. V pripade potreby upravte kamene brisenim.

* Pravidelne pretrepte penu.

* Medzeru medzi stropom a stenou je mozné tiez vyplnit pomocou Parafoam Panelglue 1K.

* Lepenie parapetov
* Skontrolujte, ¢i je podklad vodorovny.
* Pouzite distanc¢né podlozky na podeprenie parapetu.
* Naneste lepidlo v pruhoch s priemerom 30 mm rovnobeZne s okrajom (cca 3-4 cm od okraja).
* Na parapet polozte zavazia, kym lepidlo Uplne nevytvrdne (po cca 2 hodinach).

Cisty

+  Cerstvl penovi hmotu odstrarite okamzite ¢isticom PU Foam & Gun Cleaner. Vytvrdnutd penovi hmotu
odstrante mechanicky alebo CistiCom Parafoam Remover.

ZABEZPECENIE

Pre viac informacii pozrite bezpecnostny list na obale a bezpecnostny list pre dalSie informacie.

POZOR
* Neprilne k PE, PP, PTFE, silikénu, oleju, tuku a podobnym povrchom.
* Nevhodné na dlhodobé vystavenie UV zZiareniu. Pri dlhodobom vystaveni zakryte produkt.

* Uvedené technické hodnoty boli ziskané pri +23 °C a 50% relativnej vihkosti, ak nie je uvedené inak. Tieto
hodnoty sa mozu lisit v zavislosti od faktorov prostredia, ako je teplota, vihkost a typ podkladu.

OPRAVNENIA TECHNICKE OPRAVNENIA A KVALITATIVNE OZNACENIA
*  Franclzska emisna trieda VOC A+

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"
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